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昆山市惠盛实业有限公司.

江苏省昆山市张浦镇振新西路750号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 水泥砖.

SGS工作编号 :. CP21-069366 - SZ .

批号 :. 12/8.

生产厂家 :. 昆山惠盛.

样品接收日期 :. 2021年12月28日.

测试周期 :. 2021年12月28日 - 2022年01月11日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Coral Qiu  邱蔚珊.

批准签署人.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN21-246635.001 灰色材料.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

阻燃剂.

测试方法 :. 参考 IEC 62321-6:2015, 采用 GC-MS 进行分析。.

001.

多溴联苯之和(PBBs). 1,000 mg/kg. - ND.

一溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

二溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

三溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

四溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

五溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

六溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

七溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

八溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

九溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

十溴联苯. - mg/kg. 5 ND.

多溴二苯醚之和(PBDEs). 1,000 mg/kg. - ND.

一溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

二溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

三溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

四溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

五溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

六溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

七溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

八溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

九溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

测试项目. 限值. 单位. MDL.
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测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

十溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND.

备注 :.

限值由客户提供。.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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附件 
 

PBBs / PBDEs 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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样品照片:.

CANEC2124663502

CAN21-246635.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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